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FEP-/PFA-ummantelte O-Ringe

VOM O-RING ZUR

HOCHSTLEISTUNGSDICHTUNG

FEP-/PFA-ummantelte O-Ringe bestehen aus einem
Elastomerkern und einem nahtlos geschlossenen Mantel
aus modifiziertem PTFE.

Der Elastomerkern aus FKM (Viton) oder VMQ (Silikon)
gewahrleistet die gleichmalige Vorspannung an der
Dichtstelle. Daraus resultiert eine flachendeckende
elastische Anpressung. Die nahtlose Ummantelung be-
steht aus FEP (Fluorisiertes Ethylenpropylen) oder PFA
(Perfluoralkoxy-Copolymer). Sie sichert die zuverlassige
Abdichtung und die hohe Bestandigkeit gegenlber ag-
gressiven Medien. Dadurch ergibt sich eine Leistungs-
fahigkeit ahnlich der eines PTFE-Werkstoffs. Ummantelte
O-Ringe werden ausschlief3lich fur statische Anwendun-
gen eingesetzt, da Bewegung oder abrasive Medien den
Mantel zerstéren konnen.

Fiir anspruchsvolle Applikationen mit aggressiven Medien
Es gibt zahlreiche Anwendungen, in denen der Einsatz
herkdmmlicher Elastomere ausgeschlossen ist. Aggressive
Chemikalien oder extreme Temperaturen kénnen konven-
tionelle O-Ringe zerstoren. Dies flihrt letztlich zu Leckage.

FEP-/PFA-ummantelte O-Ringe lassen sich tberall dort ein-
setzen, wo die chemische Bestandigkeit eines Elastomers
nicht ausreicht. Hier bietet FEP oder PFA die chemische
Bestandigkeit, wahrend der Elastomerkern fur die Elas-
tizitat sorgt. PTFE-Dichtungen sind in diesem Fall keine
Alternative. Es besitzt zwar ebenfalls eine hervorragende
Medienbestandigkeit, jedoch ist diese nicht mit elastischen
Eigenschaften verbunden.

Wann sollten ummantelte O-Ringe nicht eingesetzt
werden?

 Bei dynamischen Anwendungen

 Im Kontakt mit abrasiven Medien

« Unter Einfluss hoher Driicke

 Bei hoher Dehnung des O-Rings

« Beihohen Einpresskraften in das Gehause

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

Sehr gute Bestandigkeit gegeniiber nahezu allen
Medien (ausgenommen sind Alkalimetalle und
einige Fluorverbindungen)

GrofRe Temperatureinsatzbereiche

Hervorragend geeignet flir den Einsatz in der
Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie
Niedrige Kontamination

Geringe Permeation

Niedriger Reibungskoeffizient verhindert den
Stick-Slip-Effekt

FDA-konform

Kostenglinstige Hochleistungsdichtung fir viele
kritische Anwendungsbereiche




FEP-/PFA-ummantelte O-Ringe

VERFUGBARKEIT

Ummantelte O-Ringe haben abhingig vom Schnurdurch-
messer eine untere Grenze des Innendurchmessers. Wird
dies beriicksichtigt, kann praktisch jede GroRe gefertigt
werden.

Profile und Abmessungen

Das meistverwendete Profil ist der runde Querschnitt.
Ovale, rechteckige und quadratische Profile konnen auf
Anfrage gefertigt werden. Abweichende Querschnitte sind
sowohl bei runden als auch bei eckigen Profilen moglich.
Da hier zusatzliche Werkzeugkosten fuir die aufwendige
Ummantelung anfallen, ist eine Abweichung bei kleinen
Mengen nicht immer wirtschaftlich.

Der ummantelte O-Ring kann grundsatzlich in allen me-
trischen und zollischen Schnurstarken angeboten werden.
Auch kundenspezifische Losungen sind problemlos reali-
sierbar. Gangige Schnurstarken sind in vielen Abmessun-
gen ab Lager lieferbar. Dies gewahrleistet eine wirtschaft-
liche und schnelle Verfligbarkeit Ihres Bedarfs. Die minimale
FertigungsgroRe des Innendurchmessers ist abhangig von
der Schnurstarke des O-Rings. Bei einer Schnurstarke von
1,5 mm betragt der kleinste mogliche Innendurchmesser
5,3 mm. Dies ist eine Sondergrole, bei der eine Produk-
tionszeit von 25 Arbeitstagen eingeplant werden muss.
StandardmafRig und meist ab Lager lieferbar sind Innen-
durchmesser von mindestens 16 mm bei einer Schnur-
starke von 1,5 mm. In der auf Seite 5 aufgefiihrten Tabelle
sind die moglichen Kleinstmafe dargestellt. Beziiglich der
maximalen GroBe des Innendurchmessers bestehen keine
Einschrankungen.

Da ummantelte O-Ringe nur wenig dehn- und stauchbar
sind, sollte bei kleinen Durchmessern der Einbauraum da-
rauf ausgerichtet sein.

Toleranzen des Innendurchmessers

Ummantelte O-Ringe konnen nicht mit den gleichen
Toleranzen wie konventionelle O-Ringe gefertigt werden.
Sie konnen sich durch ihre unterschiedlichen Steifigkeiten
des Mantels und des Kerns durch Temperatureinfluss ver-
formen.Sie werden jedoch so gefertigt, dass sie konform zur
DIN 7715M2F bleiben.

Materialien

Als Material fur den Kern der ummantelten O-Ringe kom-
men FKM oder Silikon zum Einsatz. EPDM wird aufgrund
der Hitzealterung wahrend des Herstellungsprozesses
nicht empfohlen. FKM und Silikon widerstehen diesen
Temperaturen bei der Fertigung ohne Leistungsminderung.

FKM-Kern — FKM (schwarz) verfugt tiber sehr gute gum-
mielastische Eigenschaften. Die Fahigkeit, nach einer Ver-
formung seine urspriingliche Form wieder anzunehmen,
erhalt FKM dank seines hervorragenden Druckverfor-
mungsrests (DVR).

Silikon-Kern — Der Silikon-Kern (meist rot) ist deutlich wei-
cher als ein FKM-Kern, daflir aber temperaturbestandiger.
Neben einer ausgezeichneten Warme- und Hitzebestan-
digkeit verfligt er liber eine sehr gute Kalteflexibilitat.

FEP-Ummantelung — FEP (Fluoriertes Ethylenpropylen)
verleiht dem O-Ring seine hervorragenden Eigenschaften
hinsichtlich der Bestandigkeit gegenliber nahezu allen
Flissigkeiten, Gasen und Chemikalien. Ausgenommen
sind flussige Alkalimetalle und einige Fluorverbindungen.

PFA-Ummantelung - Das Perfluoralkoxy-Copolymer (PFA)
ahneltin seinen Anwendungsbereichen dem FEP. Es zeichnet
sich zusatzlich durch verbesserte Kaltflusseigenschaften und
durch optimierte mechanische Eigenschaften bei héheren
Temperaturen aus.

Freigaben und Konformitat
» FDA-konform

USP Class VI

EU (VO) 1935/2004

3-A® Sanitary Standards
« ADl free



FEP-/PFA-ummantelte O-Ringe

EIGENSCHAFTEN

FEP und PFA sind sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften sehr
ahnlich. PFA zeichnet sich durch eine héhere Hitzebestan-
digkeit von iiber +200 °C aus.

Durch die Kombinationsmoglichkeiten von zwei Mantel-
materialien und zwei Kernmaterialien kann der optimale
ummantelte O-Ring flir die entsprechende Anwendungen
ausgewahlt werden. Die Ausbildung des inneren Elastomers
als Hohlkernerweitert das Spektrum um Anwendungen, die
niedrigere Anpresskrafte erfordern.

Vorteile FEP-Ummantelung

« Hohe Bestandigkeit gegenuber zahlreichen Chemikalien
« Hohe Korrosionsbestandigkeit

 Geringer Druckverformungsrest (DVR)

« Geringer Reibungskoeffizient

Vorteile PFA-Ummantelung

« Alle Vorteile der FEP-Ummantelung
« Hohere Temperaturbestandigkeit
« Hohere mechanische Festigkeit
 Langere Lebensdauer

 Hohere Rissbestandigkeit

AUSFUHRUNG EIGENSCHAFTEN

FKM-Kern
mit FEP-Mantel

« Standardlésung
« Geringer Druckverformungsrest

Silikon-Kern
mit FEP-Mantel

FKM-Kern
mit PFA-Mantel

Silikon-Kern .
mit PFA-Mantel

Silikon-Hohlkern « Niedrige Anpresskrafte

mit FEP-Mantel wie z.B.Glas

< Niedrige Anpresskrafte
Silikon-Hohlkern .

mit PFA-Mantel wie z.B. Glas

< Erweiterter Temperatureinsatzbereich

« Besseres Tieftemperaturverhalten als FKM

« Hohe Abriebfestigkeit des PFA-Mantels

Sehr hoher Temperatureinsatzbereich,
insbesondere in extremen Temperaturen

« Einsatz bei empfindlichen Apparaturen,

Einsatz bei empfindlichen Apparaturen,

Temperatureinsatzbereich

FKM-Kern
mit FEP-Mantel

Silikon-Kern
mit FEP-Mantel

FKM-Kern
mit PFA-Mantel

Silikon-Kern
mit PFA-Mantel

Silikon-Hohlkern
mit FEP-Mantel

Silikon-Hohlkern
mit PFA-Mantel

Mogliche Bauformen Mantel

@O0

Vollkern Hohlkern

TEMPERATUREINSATZBEREICH HARTEANGABE

-20 °C bis +205 °C 90 bis 95 Shore A

-60 °C bis +205 °C 85 bis 90 Shore A

-20 °C bis +205 °C 90 bis 95 Shore A

-60 °C bis +260 °C 85 bis 90 Shore A
-60 °C bis +205 °C 75 bis 80 Shore A
-60 °C bis +260 °C 75 bis 80 Shore A
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ABMESSUNGEN

STANDARDPRODUKTION FEP/PFA SONDERPRODUKTION FEP/PFA
KLEINSTMOGLICHER HOHLKERN VMO KLEINSTMOGLICHER KLEINSTMOGLICHER
ID VMQ / FKM (MM) (MM) ID VMQ (MM) ID FKM (MM)

SCHNUR (MM)

1,50 16,00 5,30 6,07
1,60 16,00 - 6,07 6,07
1,78 16,00 20,35 6,07 6,07
1,80 16,00 20,35 6,07 6,07
2,00 16,00 28,00 6,07 6,07
2,40 16,00 28,00 7,59 9,20
2,50 16,00 30,00 759 9,20
2,62 18,00 29,83 759 9,20
3,00 22,00 30,00 9,20 10,00
3,15 22,00 30,00 9,20 10,00
3,50 24,00 31,34 9,20 12,30
3,53 24,00 31,34 9,20 12,30
3,80 32,00 35,00 18,00 18,00
4,00 32,00 40,00 18,00 18,00
4,30 35,00 42,00 18,00 20,00
4,50 37,00 45,00 18,00 20,00
4,75 37,00 50,00 18,00 20,00
5,00 37,00 60,00 18,00 20,00
5,33 37,00 62,87 20,00 20,00
5,50 48,00 65,00 20,00 20,00
5,70 52,00 70,00 20,00 27,00
6,00 53,00 80,00 20,00 27,00
6,30 55,00 90,00 27,00 35,00
6,50 55,00 126,00 36,00 37,46
6,99 60,00 126,37 36,00 37,46
7,00 60,00 126,37 36,00 37,46
7,50 75,00 140,00 50,80 60,00
8,00 85,00 150,00 50,80 60,00
8,40 105,00 155,00 50,80 73,00
9,00 110,00 160,00 50,80 73,00
9,50 110,00 162,00 50,80 73,00
10,00 125,00 170,00 57,00 74,00
11,00 135,00 180,00 70,00 102,00
12,00 145,00 190,00 70,00 102,00
12,70 170,00 200,00 70,00 102,00
14,00 250,00 280,00 130,00 130,00
15,00 280,00 300,00 150,00 177,80
16,00 280,00 - 150,00 177,80
18,00 340,00 = 150,00 177,80
19,00 340,00 - 203,20 203,20
20,00 370,00 = 203,20 203,20
25,40 - - 228,60 -
31,75 = = 400,00 =
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EINBAU UND MONTAGE

Um eine verldangerte Einsatzzeit der Dichtung zu er-
reichen, ist eine korrekte Montage unabdingbar. 9o % der
Dichtungsausfille bei ummantelten O-Ringen beruhen
auf Einbaufehlern oder einer fehlerhaften Konstruktion
des Einbauraumes.

Innendichtend - Die Gehadusenut

 Dichtung muss zum Einpassen in das Gehause defor-
miert werden

 Zur Montageerleichterung O-Ring 10 Minuten in
heiles Wasser legen und unmittelbar danach in Nut
einbauen

« Hierzu Dichtungsvorderkante tiber Nut hinausschieben
(Abbildung 1)

« Hintere Ringkante vorsichtig in Nut positionieren

« Vorderkante zurtickziehen, bis der Ring in die Nut
einschnappt (Abbildung 2)

« Stange sollte eingeschoben werden, solange der Ring
noch warm und verformbar ist

« Eventuell Einbauhilfen verwenden

Abbildung 1
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Abbildung 2

AuRendichtend — Nut auf Welle

« Einbaukegel fir Montage verwenden

+ O-Ring fiir 10 Minuten in heifes Wasser legen

« O-Ring schnell und gleichmaRig liber den Kegel
schieben, bis der Ring in die Nut einschnappt (Abbildung 3)

« Wenn nétig, Ring mittels eines zweiten Rings (hier
Druck aufbringen) auf urspriingliches Mafl zusammen-
pressen

—
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Abbildung 3

KONSTRUKTIONSHINWEISE

» Schnurstarken von 1,6 bis 31,75 mm
Malle * Innendurchmesser von 16 bis 400 mm
» SondergroRRen auf Anfrage

Rauigkeit * Nicht mehr als 50 pm an Kontaktflache

» Winkelstellung 30° bis 40°

Einfuhrschrage Lange mindestens 50 % der Schnurstarke

« Teile, die mit der Dichtung bei der
Montage und im Betrieb in Kontakt
kommen, miissen grat- und schmutz-
frei sein

» Kanten miissen gerundet sein

» Bauraum sollte aufgrund der reduzier-
ten Dehn- und Stauchbarkeit des Rings
axial zugdnglich sein

» Hochste Vorsicht unter Verwendung
sauberer, glatter und gratfreier Montage-
dorne oder Hiilsen

* Auf Riickformung achten

Vorbereitung



FEP-/PFA-ummantelte O-Ringe

VERGLEICHBARE

DICHTUNGSLOSUNGEN

Es gibt zahlreiche leistungsfahige Dichtungsmaterialien,
die fiir den Einsatz in extremen Medien und Temperatu-
ren geeignet sind. Treffen jedoch mehrere Einflussfaktoren
aufeinander, eignen sie sich nicht mehr oder nur noch
teilweise. Im Folgenden zeigen wir verschiedene Losungen
im Vergleich zum ummantelten O-Ring von Freudenberg
Sealing Technologies.

PTFE-O-Ringe

Massive O-Ringe aus PTFE sind universell chemikalien-
bestandig. Der Nachteil: Reines PTFE neigt zu Kaltfluss und
ist somit bei permanent druckbelasteten Anwendungen
nicht einsetzbar.

PTFE-umhiillte O-Ringe

PTFE-umbhiillte O-Ringe weisen in vielen Chemikalien eine
gute Bestandigkeit auf. Da PTFE ein gesintertes Pulver und
kein Schmelzmaterial ist, lassen sich O-Ringe jedoch nicht
nahtlos mit PTFE ummanteln. Extrem hohe Temperaturen
wahrend des Herstellungsprozesses wirden das Elastomer
zerstoren. Schlauchmaterial kann im Gegensatz zu FEP und
PFA auf Grund dieser Tatsache nicht hergestellt werden.
Der Aufbau der PTFE-HUlle birgt somit die Gefahr, dass
Chemikalien zum Kern eindringen. Dies kann zu einem
Ausfall der Dichtung fuhren.

PTFE-beschichtete O-Ringe

O-Ringe mit einer Acryl- oder Latex-PTFE-Dispersion ver-
flgen Uber einen geringen Reibungskoeffizienten. Der
Mantel wird allerdings mit der Zeit abgerieben. Daher
bieten PTFE-beschichtete O-Ringe keinen ausreichenden
Schutz gegen aggressive Chemikalien.

Simriz®-Perfluorelastomer O-Ringe

Dieses Hochleistungselastomer verbindet seine elastome-
ren Eigenschaften mit einer extrem breiten Medien- und
Temperaturbestandigkeit. Die Elastizitat des reinen Elasto-
mers geht weit Uber die des ummantelten Rings hinaus.
Damit wird das Design des Einbauraums und die Montage
deutlich vereinfacht.

Metallische O-Ringe

Metallische O-Ringe bieten eine akzeptable Chemikalien-
bestandigkeit und eine sehr hohe Druckstandfestigkeit. Sie
sind jedoch sehr unflexibel und benétigen deutlich hohere
Vorspannkrafte als Elastomerdichtungen.
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